12. Europadischer Kongress EBH 2019

Brandschutztechnisch sichere hinterliftete Holzfassaden - ist das mdglich? | M. Merk | 1

Brandschutztechnisch sichere
hinterluftete Holzfassaden -
ist das moglich?

Dr. Michael Merk
Technische Universitat Miinchen, Lehrstuhl fir Holzbau und Baukonstruktion
Miinchen, Deutschland

Thomas Engel
Technische Universitat Miinchen, Lehrstuhl flir Holzbau und Baukonstruktion
Miinchen, Deutschland




12. Europaischer Kongress EBH 2019

2 | Brandschutztechnisch sichere hinterliiftete Holzfassaden - ist das méglich? | M. Merk



12. Europaischer Kongress EBH 2019

Brandschutztechnisch sichere hinterliftete Holzfassaden - ist das mdglich? | M. Merk | 3

Brandschutztechnisch sichere hinter-
luftete Holzfassaden - ist das moglich?

1. Einleitung

Bei Gebduden normaler Art und Nutzung der Gebaudeklasse 4 und 5 muissen nichttra-
gende AuBenwande und nichttragende Teile tragender AuBenwande aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen, oder, sofern sie aus brennbaren Baustoffen bestehen, als raumab-
schlieBende Bauteile feuerhemmend sein. An Offnungen wie Fenster und Tiren werden
bauordnungsrechtlich keine Anforderungen gestellt. Daraus lasst sich schlieBen, dass eine
Brandweiterleitung durch eine aus einer Offnung schlagenden Flamme auf die Fassade
bauordnungsrechtlich toleriert wird.

Das an Fassadenbauteile bauordnungsrechtlich gestellte Schutzziel soll gebdudeauBenseitig
eine zu schnell fortschreitende und damit iber mehrere Geschosse reichende Brandaus-
breitung oberhalb und unterhalb der Brandausbruchstelle verhindern. Unberiihrt von
dieser Betrachtung bleibt die Brandliibertragung von auBen iber die Geschosse durch nicht
klassifizierte Offnungen (Fenster), die sich je nach Intensitit des Initialbrandes (Fenster-
ausbrand, Sockel- bzw. Balkonbrand, etc.) unterschiedlich schnell entwickelt.

Darliber hinaus miissen wirksame Loscharbeiten mdéglich sein und die Brandstellen fir die
Feuerwehr erreichbar sein (z.B. Brand in Hinterliftungsspalt). Aus bauordnungsrechtlicher
Sicht werden dementsprechend die Anforderungen zur Begrenzung der Brandausbreitung
auf bzw. an der Fassade in § 28 MBO [1] fiir mehrgeschossige Gebdude wie folgt definiert:

- Absatz 1: AuBenwande und AuBenwandteile wie Bristungen und Schiirzen sind so
auszubilden, dass eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend
lang begrenzt ist.

- Absatz 3: Oberflachen von AuBenwanden sowie AuBenwandbekleidungen miissen
einschlieBlich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein [...]

Eine weitergehende Konkretisierung der Schutzziele ist bis dato weder in der Bauordnung
noch in den Technischen Bestimmungen (Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen [2]) aufgeflhrt.

2. Schutzzieldiskussion: Hohe der Brandausbreitung

Zum aktuellen Zeitpunkt werden in Brandschutznachweisen vermehrt Abweichungsan-
trége fir brennbare AuBenwandbekleidungen (aus Holz) mit Verweis auf in Osterreich oder
in der Schweiz zugelassene Konstruktionen, die in den dortigen landesspezifisch gtltigen
Regelungen aufgeflhrt sind, formuliert. Diesen Ldsungen liegen jedoch unterschiedliche
Schutzziele zu Grunde, die eine Anwendung in Deutschland nicht ohne genauere Bewer-
tung zulassen.

Bei der Betrachtung der bestehenden Anforderungen an AuBenwandbekleidungen hat sich
gezeigt, dass die in § 14 MBO [1] (Brandschutz) geforderte Begrenzung der Brandaus-
breitung fir den Bereich der Fassaden und AuBBenwandbekleidungen nicht eindeutig fest-
geschrieben ist. Selbst in der Literatur und in Expertenkreisen bestehen hierzu
unterschiedliche Aussagen. Einerseits wird die maximale Brandausbreitung auf drei
Geschosse, andererseits auf zwei Geschosse (jeweils inklusive des Brandgeschosses) bis
zum Eintreffen der Feuerwehr begrenzt. Flir Deutschland existiert, wir zuvor beschrieben,
aktuell noch immer keine klare Definition des zu Grunde liegenden Schutzziels.

In den beiden Nachbarldandern Osterreich und Schweiz wurden entgegen bereits bauord-
nungsrechtlich zitierbare Schutzzielanforderungen definiert und in Osterreich auch in das
entsprechende Normenwerk implementiert.
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In Osterreich wurde das konkrete Schutzziel fiir Fassadenbriande in der OIB Richtlinie 2
(2015 Abschnitt 3.5.6) [3] festgeschrieben. Hierin wird konkretisiert:

Bei Gebduden der Gebdudeklasse 4 und 5! sind vorgehangte hinterliftete, bellftete oder
nicht hinterliiftete Fassaden so auszufiihren, dass

- eine Brandweiterleitung Uber die Fassade auf das zweite liber dem Brandherd liegende
GeschoB, und

- das Herabfallen groBer Fassadenteile wirksam eingeschrankt wird.

Konkret bedeutet dies, dass die maximale Brandausbreitung auf 2 Geschosse einzugrenzen
ist (vgl. Abbildung 1).

[ ] 3. Geschoss oberhalb des Brandgeschosses
[ ] 2. Geschoss oberhalb des Brandgeschosses
Grenze der Brandausbreitung ~—g& ~
Ein Geschoss oberhalb des [ ] 1. Geschoss oberhalb des Brandgeschosses
Brandgeschosses | ===z ==---
= zwei Geschosse - Brandgeschoss
Grenze der Brandausbreitung =% =
[ ] 1. Geschoss unterhalb des Brandgeschosses
[ ] 2. Geschoss unterhalb des Brandgeschosses

Abbildung 1: Darstellung des Schutzzieles flir Fassaden nach (OIB) - «zwei Geschosse» [4]

Basierend auf Forschungsergebnissen der LIGNUM Gruppe wurde flir die Schweiz folgendes
Schutzziel formuliert [5]:

«Bei einem Brand der GebaudeauBenwand darf es vor dem Ldschangriff der Feuerwehr
nicht zu einer Brandausbreitung Uber mehr als zwei Geschosse oberhalb des Brandge-
schosses kommen».

Hieraus ergibt sich eine Begrenzung der Brandausbreitung auf maximal 3 Geschosse
(vgl. Abbildung 2).

3. Geschoss oberhalb des Brandgeschosses

Grenze der Brandausbreitung =g =
[ ] 2. Geschoss oberhalb des Brandgeschosses
Zwei Geschosse oberhalb | [~- ===~~~

des Brandgeschosses L1 1. Geschoss oberhalb des Brandgeschosses
= drei Geschosse @~ | F=====-=---=-

| Brandgeschoss

Grenze der Brandausbreitung -* -
L] 1. Geschoss unterhalb des Brandgeschosses
[ ] 2. Geschoss unterhalb des Brandgeschosses

Abbildung 2: Darstellung «generelles Schutzziel fiir Fassaden» (Schweiz) — «drei Geschosse» [4]

Im Zuge des Forschungsvorhabens TIMpuls [6] wurde bereits begonnen, in Absprache mit
der Bauaufsicht sowie anderen Forschungsstellen ein konkretes kiinftig zitierbares Schutz-
ziel fir brennbare Fassaden aus Holz zu definieren. Endgliltige Ergebnisse liegen bislang
noch nicht vor, jedoch lasst sich der momentane Ansatz aus dem Forschungsprojekt fir
eine kinftige Festlegung wie folgt darstellen [7]:

- Die Flammenhéhen aus der Fensterdffnung des Primarbrandes lassen sich Uber ein
allgemeines Schutzziel nicht definieren oder begrenzen.

! Gebaudeklassen der OIB-Richtlinie sind mit denen der MBO im Wesentlichen vergleichbar
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- Die vertikale Brandausbreitung soll unterbunden werden. AuBerhalb der Flamme aus
dem Primarbrandgeschoss darf keine selbstandige vertikale Brandausbreitung Utber
die Geschosstrennung (Deckenebene) erfolgen.

- Die horizontale Brandausbreitung an der brennbaren AuBenwandbekleidung darf sich
nicht wesentlich auBerhalb der Flammenbreite aus dem Primargeschoss ausdehnen.

- Brandabschnittstrennungen dirfen nicht negativ beeinflusst werden.

- Wirksame Loscharbeiten miissen maoglich sein.

3. Aktuelle Erkenntnisse auf Basis zuletzt durchge-

fuhrter Forschungsarbeiten fiir hinterliiftete Fassa-
denkonstruktionen in Holz

Untersucht man die in den Jahren 2003 und 2004 im Auftrag einer Schweizer Forschungs-
gruppe, unter dem Dach der LIGNUM, durch die MFPA Leipzig durchgefiihrten Brandver-
suche an Holzfassaden mit Blick auf das in Kapitel 2 von der Schweiz abweichende
Schutzziel « maximale Brandausbreitung auf 2 Geschosse», so lassen sich flir den Einsatz
in Deutschland ausreichend sichere Systeme ableiten.

Im Zuge einer am Lehrstuhl flir Holzbau und Baukonstruktion der Technischen Universitat
Minchen im Jahr 2018 durchgefiihrten Abschlussarbeit [4] wurden die vorhandenen Fas-
sadenbrandversuche entsprechend ihrer BrandschutzmaBnahmen, in verschiedene Ver-
suchsgruppen eingeteilt und in Hinblick auf das zuvor beschriebene veranderte Schutzziel
neu bewertet. Anhand vorliegender Unterlagen, wie Foto- und Videoaufnahmen,
Schadensaufnahmen, sowie Temperaturmessungen lber die H6he und Breite in verschie-
denen Ebenen der Konstruktion wurden die Beobachtungen der einzelnen Brandverlaufe
analysiert.

Die Auswertung zeigte sowohl Konstruktionen, die die angepassten gestellten Anforderungen
vollstandig erfillen, als auch Konstruktionen, die bereits innerhalb der 20 Minuten eine
Brandausbreitung in das dritte Geschoss Uiber dem Brandgeschoss zulieBen, oder bei
denen es zum brennenden Abfallen von Bekleidungsteilen gekommen ist.

Einen Auszug der Untersuchung stellt Tabelle 1 dar, diese stellt alle bestandenen Varianten
bzgl. der Brandausbreitung dar.

Tabelle 1: Auszug Bewertung der LIGNUM-Versuche unter Beriucksichtigung des angepassten Schutzziels [4]

Versuchsnr.
(LIGNUM) 05 09 15 18 20 21 31
il L Holz Holz Holz Stahl Holz Holz und Stahl Stahl

nahme

Ein Gefach der
Unterkonstruk-

Vertikale MaR- o u
tion ist vollstan- - -

gel

ordnung der Rie-

Gescho

Geschc

Geschc

Geschc

auf 4,40 und
8,40 m Hohe

auf 4,40 und
8,40 m Hohe

nahme N .
dig mit Stein-
wolle ausgelegt

el Horizontal Dreischicht- Bod Vgrt'i(?ls N Horizontale Vertikal Vertikal Horizontal

Nut-Feder-Schalung platten oden- Ii;ge- cha- Nut-Feder-Schalung Nut-Feder-Schalung | Nut-Feder-Schalung Nut-Feder-Schalung

. . *
Tiefe Hinter- 30 mm 30 mm 90 mm pomm 60 mm* ope o mm® 30 mm
IUftungsspaIt Unten offen Oben und unten offen | Oben und unten offen e oL;fenu € Unten offen Gy fe: enlo, Oben und unten offen
Anzahl und An- ) ) . . i i .
3 Riegel 3 Riegel 3 Riegel 3 Riegel 2 Riegel 2 Riegel 3 Riegel

Geschossweise
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Versuchsnr.
05 09 15 18 20 21 31
(LIGNUM)
Latte in 100 mm
Auskragung/ Hinterliftung 20 mm 100 mm 15 mm 18 mm d Dicke Holz: 15 mm
MaRnahme Dicke: 27 mm Dicke: 27 mm Dicke: 1,5 mm a[L)]ifkeraZgisnﬁ 27 mm Dicke: 1,5 mm

Brennendes /
nicht brennen-

Abfallen bren-
nender

Abfallen bren-
nender

Abfallen bren-
nender Fassa-

Abfallen bren-
nender Fassa-

Abfallen nicht
brennender

Abfallen brennen-

HDPE-Folie?

tropfen der
HDPE-Folie?

des Abfallen Fassadenteile Fassadenteile denteile denteile Fassadenteile CE7 RN EE
Keine Brand- Keine Brand- Keine Brand- Keine Brand- Ausbreitung Keine Brand- | Ausbreitung Gber

Brandausbrei- ausbreitung ausbreitung ausbreitung ausbreitung Uber ersten Rie- | ausbreitung zweiten Riegel in

tung uber zweiten Uber zweiten Uber zweiten Uber zweiten gel in der uber zweiten der

Riegel Riegel Riegel Riegel 23. Prufminute Riegel 23. Prifminute
Loschen ab 21. Prufmin. 26. Prafmin. 21. Prifmin. 21. Prafmin. 21.und 23. Pm 21. Prafmin. 31. Prifmin.
Rauchaustritt Rauch- und

Sonstiges/ aus Hinterlif- | Flammenaustritt | - Rauch- und

Besonderheiten | Brennendes tungsspalt aus Hinterlif- Insatz einer auch- und. _

u Beschichtung | Flammenaustritt Rauchaustritt aus
wéahrend des Abtropfen der tungsspalt ) ; - . .
B ESEE HDPE-Folie? | Brennendes Ab- (Wasser-Dick- | aus der Hinter- der Hinterliftung
hens 9 tropfen der Brennendes Ab- | gehjcht-Lasur) luftung

Fett gedruckt: Versuch erfiillt die Anforderung « maximale Brandausbreitung auf 2 Geschosse» bzw. die weiter definierten Anforderungen

Anforderungen eingehalten

Anforderungen nicht eingehalten

D Eine Uberschreitung der in Anlage 2.6/4 zur DIN 18516 empfohlenen Maximaltiefe von 50 mm von 10 mm wird als ausreichend reprasentativ
angenommen. Wenn die Brandausbreitung im vorhandenen Hinterliftungsspalt mit einer Tiefe von 60 mm und auRerhalb dessen das Schutzziel fir

2 Das brennende Abtropfen der HDPE-Folie wird hingenommen. Hinzukommend handelt es sich hierbei um eine nahezu vernachlassigbare Menge,
welche zur tragenden AuBenwand gehort.

3 Auf Grundlage der zur Verfiigung gestellten Foto- und Video-Aufnahmen wahrend der Versuchsdurchfiinrungen sowie den Protokollen der Ver
suchsdurchfihrugnen

4.

Fazit und Ausblick

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass auch auf Basis der aktuellen Schutzzieldiskussion
entsprechend brandschutztechnisch sichere Holzfassaden fiir mehrgeschossige Gebaude
der Gebdaudeklassen 4 und 5 ausfiihrbar sind. Hierfir sind bei nicht hinterlifteten, hinter-
lGfteten und bellfteten AuBenwandbekleidungen aus Holz besondere Vorkehrungen gegen
Brandausbreitung zu treffen. Nachfolgend kénnen diese wie folgt zusammengefasst werden:

- Samtliche im Fassadensystem verwendeten Baustoffe aus Holz oder Holzwerkstoffen
missen entsprechend ihrem Brandverhalten mindestens als D-s2, dO entsprechend
DIN EN 13501-1 oder normalentflammbar (B2) nach DIN 4102-1 klassifiziert sein.

- Fassadenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen kénnen als eines der vier nach-
folgenden Bekleidungstypen, horizontal oder vertikal angeordnet, ausgeflihrt werden:
- flachiger Holzwerkstoff
- formschllssige Schalung
- kraftschliissige Schalung oder
- offene Schalung
Die Art der Oberflache (geschliffen, gehobelt, sdgerau oder gebirstet) ist dabei fir
jeden Bekleidungstyp frei wahlbar.

Dammstoffe in der AuBendammebene missen mindestens in der Klasse A2-s1,
dO entsprechend DIN EN 13501-1 oder der Baustoffklasse A2 entsprechend

DIN 4102-1 klassifiziert sein. Sie sind mit ausreichendem UbermaB in die Unter-
konstruktion einzubauen und an ihren Fugen dicht zu stoBen.

Sofern der Abschluss von AuBenwanden/Kernwanden nicht aus mineralischen

Baustoffen besteht, muss auBenliegend eine geeignete nicht brennbare Bekleidung
aufgebracht werden. Geeignete Bekleidungen sind:
- 2x12,5 mm bzw. 1 x 18 mm Gipsplatte Typ F nach EN 520 oder Gipsfaser nach

EN 15283-2 bzw.
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- 1 x 12,5 mm Gipsplatte Typ F nach EN 520 oder Gipsfaser nach EN 15283-2
mit 40 mm davorliegendem Dammestoff Klasse A2-s1, dO entsprechend
DIN EN 13501-1 oder der Baustoffklasse A2 entsprechend DIN 4102-1.

- Einlagige Abdeckungen mit folienartigen Fassadenbahnen sind zulassig.

- Eine Brandweiterleitung bei Holzfassaden kann durch auskragende, geschoBweise
angeordnete Brandsperren (vgl. Abbildung 3) wirksam eingeschrankt werden. Durch
diese Brandsperren wird die Brandausbreitung liber mehrere Geschosse wirksam
eingeschrankt. Mit dem Einsatz von konstruktiven Brandsperren werden die definierten
Schutzziele erreicht.

l

& T
ol 4

Abbildung 3: Beispiele fiir die Ausbildung geschossweiser Brandsperren

- Horizontale Brandsperren sind geschoBweise jeweils in Hohe des Geschosswechsels
Uber die gesamte Fassadenbreite durchgehend auszufiihren. Bei Fassaden mit tber
mehrere GeschoBe durchgehenden Belichtungssaulen (vertikale Lichtbander) sind
die Brandsperren ebenfalls geschoBweise in Héhe des Geschosswechsels anzuordnen
und jeweils bis zur Belichtungssaule blindig abschlieBend heranzufiihren.

- Vertikale Brandsperren sind zur Unterbrechung der Hinterliftungsebene anzuordnen

im Bereich von Brandwanden bzw. Wanden die anstelle von Brandwanden geman
MBO 8§30 (3) Satz 2 Nr. 1 zuldssig sind. Sie sind ebenfalls erforderlich im Bereich
von AuBenwandecken.

- Die geschoBweisen horizontalen Brandsperren sind gemaB nachfolgender Tabelle 2
auszufiihren. Das MaB X des horizontalen Uberstandes der Brandsperre (iber die
Fassadenoberflache ist entsprechend des eingesetzten Fassadentyps gemaB Tabelle
2 zu wahlen. Es sind die gemalB Tabelle 2 angegebenen Mindesteigenschaften der
Fassadenbekleidung zu bericksichtigen.

Tabelle 2: Mindestauskragung der horizontalen Brandsperre - MaB X

Beklei- . Schema- Ausfiihrungsbei- Ausrich- MaB X
Baustoff/ Bauteil . .
dungstyp skizze spiele tung
Flachiger e Rohdichte = 350 kg/m?3 e Massivholzplatten
Holz- e Flache geschlossen e Brettsperrholz )
werkstoff e Plattendicke = 22 mm e Furniersperrholz horizontal > 50 mm
« Kantenldnge > 625 mm e Furnierschichtholz | / vertikal
e Plattenflache = 1,0 m?
Form- * Rohdichte = 350 kg/m? * Deckleisten-
schliissige e Beplankungsdicke = 22 mm schalung mit
Schalung * Brettbreite: Kern frei l Profil
< 160 mm [| |  Nut und Feder horizontal > 50 mm
e Entlastungsnuten: / vertikal -
- Restdicke = 14 mm ————
- Breite < 5 mm
- Achsabstand = 30 mm —
Kraft- e Rohdichte = 350 kg/m?3 \ e Schalung Uber-
schlissige e Beplankungsdicke = 22 m a falzt : >
Schalung * Brettbreite frei { e Stlilpschalung horizontal 2 100 mm
e Entlastungsnuten: L e T-Leistenschalung
- Res_tdicke > 14 mm ——
- Breite < 5 mm vertikal > 150 mm
- Achsabstand = 30 mm P ——_Y
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Offene  Rohdichte = 350 kg/m? .+ 1 | ® Offene Schalung
Schalungen | e Beplankungsdicke = 22 mm [ 5‘;;-’,7 [{| | * Leistenschalung )
e Brettbreite frei o/ iﬁ. e Deckelschalung horizontal | 2 200 mm
e Brettquerschnittsflache B ,;{',{7 [{| |  Stulpschalung
> 1000 mm?2 o ¢ Deckleisten-
o Brettrestdicke > 14 mm bei schalung
Entlastungsnuten =
e Dicke Abdeckleisten E———— vertikal > 250 mm
> 14 mm
* Brettbreite frei

- Die Befestigung der horizontalen Brandsperren ist bis auf die Konstruktionshdlzer der
AuBenwand zu fuhren, ggf. sind zusatzliche Flllhdlzer einzubauen.
Abstand und GréBe der Verbindungsmittel sind hierfiir so zu wahlen, dass im Brand-
fall auftretende thermische Beanspruchungen nicht zu Verformungen flihren, die
einen Verlust der Funktion der Brandsperre fiir die Ableitung des Plume auf der
Fassade als auch Abschottung der Hinterliftungsebene zur Folge haben.

Unter Berlicksichtigung der vorgenannten Massnahmen lassen sich brandschutztechnisch
sicherer Fassadensysteme aus Holz im Rahmen bauordnungsrechtlicher Abweichungen
definieren.

Samtliche Erkenntnisse, beginnend mit dem Schweizer Forschungsprojekt der LIGNUM
2000 bis 2005 [8], dem darauf aufbauenden Projekt im Rahmen der HighTechOffensive
Zukunft Bayern 2006 [9] und allen weiteren in Folge durchgefiihrten Untersuchungen,
konnten jetzt dazu genutzt werden, einen konkreten Vorschlag fir die bauordnungsrecht-
liche Verwendung von brennbaren Fassaden in Deutschland zu definieren. Dieser
Vorschlag wurde in dem Anfang Juni 2019 veréffentlichtem Entwurf zur «Muster-Richtlinie
Uber brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile in Holzbauweise flir Gebaude der
Gebdudeklassen 4 und 5 - M-HolzBauRL» [10] bereits aufgenommen und soll damit kiinftig
den Planern und Ausflihrenden mehrgeschossiger Holzfassaden als planungssichere
Grundlage fir ihre individuellen Projekte zur Verfiigung stehen.
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