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Europaeinheitliche Regeln
fir den Holzschutz

1 Anlass

Bis weit in die zweite Halfte des 19. Jh. hinein wurde das Bauen in Europa weder durch unge-
schriebene noch durch geschriebene nationale bautechnische Regeln behindert, sieht man
von den schon damals regional auch im Detail unterschiedlichen Brandschutzvorschriften ab.
Erst die mit der Weiterentwicklung der Bautechnik ab Ende des 19. Jh. einhergehende zu-
nehmende schriftliche Fixierung von Regeln der Technik flhrte zu einer immer ausgepragte-
ren nationalen Differenzierung des Bauens. Mit dem Vertrag zur Griindung der Europdischen
Wirtschaftsgemeinschaft vom 25. Marz 1957 haben sich die damaligen Mitgliedstaaten mit
der Verpflichtung, alle wie mengenmaRige Ausfuhrbeschrankungen wirkenden MalRnahmen
zu unterlassen schlief3lich auch zu einer europaischen Harmonisierung dieser national unter-
schiedlichen bautechnischen Vorschriften bekannt. Zunachst |6ste das aber nur freiwillige
Initiativen zur Erarbeitung Ubernationaler — durchaus nicht nur eurozentrischer — technischer
Regeln aus, so auch 1964 fur den Holzschutz mit der Einrichtung eines Technischen Komi-
tees — TC — (TC 38) bei der Europaischen Normungsorganisation CEN. Dieser Harmonisie-
rungsprozess beschleunigte und konkretisierte sich im Bauwesen mit der Richtlinie des Ra-
tes! vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten tiber Bauprodukte, der sog. Bauproduktenrichtlinie - BauPR -2, denn mit ihr
wurde das Ziel fur diesen Prozess unmissverstandlich vorgegeben: Sicherstellung des Inver-
kehrbringens, des freien Warenverkehrs und der Verwendung auf dem europaischen Bin-
nenmarkt nur fir Bauprodukte, die im Sinne der BauPR brauchbar sind und demgemaf die
CE-Kennzeichnung tragen. Zentraler Nachweis dafir ist der Nachweis der Ubereinstimmung
(Konformitat) mit (europaisch) harmonisierten Normens3.

Nicht alle europaischen Normen, die von CEN erarbeitet werden, sind allerdings harmonisier-
te Normen im Sinne der BauPR, sondern nur die, die von der Europdischen Kommission bei
CEN mit detaillierten Vorgaben (leider auch bautechnischen) in Auftrag gegeben (Mandat)
und nach ihrer mandatsgemafen Fertigstellung im Europdischen Amtsblatt unter Benennung
der Fundstelle als harmonisierte Norm veréffentlicht worden sind. Mit dieser Verdffentlichung
wird aus dem freiwillig nutzbaren Normenangebot von CEN ein zwingendes, indem die Euro-
paische Kommission mit dieser Veroffentlichung auch zwei Termine bestimmt, das Datum der
Anwendbarkeit der Norm — DOA — (der CE-Kennzeichnungs-fahigkeit der Norm) und das Da-
tum der Zurtickziehung der entgegenstehenden nationalen Normen - DOW -. Wéhrend in der
Zeit zwischen den beiden Terminen — in der Regel ein Jahr — das jeweilige Bauprodukt noch
wahlweise nach nationaler oder europaischer Norm hergestellt werden darf (Koexistenzpha-
se), gilt fur die Zeit danach nur noch die (europdaisch) harmonisierte Produktnorm.

Obwohl solche harmonisierten Normen fir die Holzschutzmittel selbst in absehbarer Zeit nicht
zu erwarten sind, kénnte die europdaische Holzschutznormung aber Uber die bevorstehenden
mandatierten Normen fir Holzprodukte und Holzwerkstoffe national wirksam werden, da bei-
de Normenpakete auch fir mit einem chemischen Holzschutz versehene Produkte gelten.

1 Rat der Europaischen Gemeinschaften, jetzt: der Europaischen Union; inzwischen geltend mit Anderungen, u.a.
vom 22.03.1988 und 22.08.1994.

2 In deutsches Recht umgesetzt mit dem Bauproduktengesetz des Bundes fiir das Inverkehrbringen und den
freien Warenverkehr vom 10. August 1992 und fir die Verwendung im Rahmen des Bauordnungsrechts in den
Bauordnungen der Lander.

3 Gibt es fiir ein Bauprodukt solche Normen nicht oder in absehbarer Zeit noch nicht oder weicht ein Bauprodukt
von einer solchen Norm wesentlich ab, bedarf es in der Regel einer Européischen Technischen Zulassung (ETA)
und des Nachweises der Konformitat mit dieser (CE-Kennzeichnung).
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2 Normen, Zulassungen

2.1 Systematik des bautechnischen Regelwerks

Das deutsche bautechnische Regelwerk ist ein im Grundsatz geschlossenes System von auf-
einander aufbauenden, mit einander abgestimmten geschriebenen (in bestimmten Bereichen
auch ungeschriebenen) Regelungen — bautechnischen Regeln und Verfahrensregeln. Dieses
System lasst sich untergliedern in die Regelungsbereiche Qualifikation ("der Bauschaffen-
den"), Bauprodukte (Baustoffe, vorgefertigte Bauteile), Planung, Bemessung und Konstrukti-
on (Ausfuhrung), Prufverfahren (Eigenschaftspriifungen) und Kontrollen (in den einzelnen
Regelungsbereichen und tber sie hinweg): siehe Bild 1.

NIVEAU DER SICHERHEIT UND
GEBRAUCHS TAUGLICHKEIT
DES BAUWERKS

KONTROLLEN

BEMESSUNG, AUSFUHRUNG

PRUFMETHODEN

BAUSTOFFE, BAUTEILE

GUALIFIKATION

—=

Bild 1: Schutzniveau

Der weit Giberwiegende Teil dieser Regelungen erfolgt in Normen des DIN Deutschen Instituts
fur Normung als Grundnormen (fachubergreifenden technische Regeln fir die Planung, Be-
messung und Konstruktion, z.B. die Normenreihen Uber Lastannahmen, zum Brand-, Feuch-
te-, Schall- und Warmeschutz), Fachgrundnormen (z.B. im Holzbau die Normenreihen DIN
1052 und DIN 68 800), Produktnormen und Prifnormen. Der Regelungsbereich Kontrollen ist
nur z.T. normativ geregelt; wesentlich sind hier weitere Regelungen anderer "Regelsetzer”,
z.B. im bauaufsichtlichen Bereich in den Landesbauordnungen und zugehdérigen Verordnun-
gen. Qualifikationsvorgaben werden in den Normen allenfalls rudimentér, zumeist nur allge-
mein verbal getroffen. Hier stitzt sich das System auf staatliche und berufssténdische Rege-
lungen ab.

Ein grof3er Teil dieser Normen wird in Deutschland 6ffentlich-rechtlich als verbindlich einge-
fordert, insbesondere im Geltungsbereich der Landesbauordnungen. Die Bekanntmachung
ihrer "Verbindlichkeit" erfolgt durch ihre Veroéffentlichung (z.T. nur Fundstellenangabe) in der
Liste der Technischen Baubestimmungen (die fachiibergreifenden und fachbezogenen tech-
nischen Regeln fir die Planung, Bemessung und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer
Teile), in der Bauregelliste A Teil 1 (die europdisch nicht harmonisierten Produktnormen, in
der Regel die "nur deutschen" Normen des DIN) und in der Bauregelliste B Teil 1 (die auf-
grund der Bauproduktenrichtlinie von der Europaischen Kommission bei CEN, der européi-
schen Normungsorganisation, in Auftrag gegebenen, fertiggestellten und von der Européi-
schen Kommission als "anwendbar" bezeichneten sog. harmonisierten (européischen) Bau-
produktnormen). Die Veroffentlichung erfolgt oft in Verbindung mit zusétzlich zu beachtenden
Anlagen mit Anderungen und Ergéanzungen zur Norm.
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Das "Schutzniveau" der Sicherheit (und Gebrauchstauglichkeit) der Bauwerke wird in
Deutschland durch die Gesamtheit aller Regelungen beschrieben. Andern sich Regelungen in
einem der Regelungsbereiche, so &ndert sich auch das Schutzniveau - es sinkt oder erhéht
sich -, wenn die Inhalte der von den Anderungen mitbetroffenen Regelungsbereiche dem
nicht angepasst werden (siehe auch Bild 1). Eine solche wesentliche Anderung steht fiir den
Holzbau mit der Ausgabe der europdaischen Produkt- und Prifnormen bevor und somit die
Notwendigkeit der "Verknipfung" dieser Normen insbesondere mit den noch fortbestehenden
deutschen technischen Regeln fir die Planung, Bemessung und Konstruktion, den Normen-
reihen DIN 1052 und DIN 68 800, aber ggf. auch den fachubergreifenden zum Brand-, Feuch-
te-, Schall- und Warmeschutz.

Eine solche Verknipfung — Anpassung — der Produktnormen (Holzprodukte, Holzwerkstoffe)
ist fur Produkte mit einem zusatzlichen chemischen Holzschutz aber ohne deutsche Zusatz-
regeln nicht moglich.

2.2 Stand der technischen Regeln fiir den Holzschutz
2.2.1 Regelungsstand in Deutschland

Aus dem Stand der deutschen Normen fiir den Holzbau (siehe Tabelle 1) ist zu ersehen?,
dass es fir den Holzschutz nur Normen gibt, die dem Regelungsbereich Planung, Bemes-
sung und Konstruktion zuzuordnen sind, jedoch keine fir den Regelungsbereich Bauprodukte
(Holzschutzmittel, geschitzte Holzprodukte und geschitzte Holzwerkstoffe). Dieser Bereich
ist in Deutschland z.Z. nur in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen geregelt:

e in der Zulassung selbst das konkrete Holzschutzmittel (nicht nur die Mittelart), mit An-
wendungsbereich auch der damit geschitzten Produkte, Anforderungen an die Ausfih-
rung (Einbringverfahren, Einbringmenge), Anforderungen an die Ausfuhrenden, Produkti-
onskontrolle und Produktkennzeichnung;

e im vorgeschalteten Zulassungsverfahren die Prufverfahren, allerdings hinsichtlich der
Wirksamkeit unter weitgehendem Bezug auf Prifnormen (ehemals deutschen, jetzt eu-
ropaischen).

Dass es bhisher nicht zu einer Normung zumindest fur bestimmte Holzschutzmittelarten kom-

men konnte, ist in der Notwendigkeit der auch gesundheitlichen und umweltbezogenen Be-

wertung solcher Holzschutzmittel begriindet (gesundheitliche Unbedenklichkeit, Umweltver-
traglichkeit).

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Holzschutzmittel fir die Verwendung vor

Ort (nur in Ausnahmefallen, sieht man von den Bekdmpfungsmitteln und Schwammsperrmit-

teln ab), vor allem aber auRBerhalb der Baustelle (in der Regel im Werk) sind auch die damit

geschitzten Holzprodukte und Holzwerkstoffe geregelt, so dass einschlagige Zusatzregeln in
den deutschen Normen fur die Holzprodukte und Holzwerkstoffe nicht erforderlich sind (Aus-
nahme: Kennzeichnung).

Die Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Zulassung ist durch den Verwender des

Holzschutzmittels nur bei den Holwerkstoffen auch mit einer verpflichtenden Fremdkontrolle

nachzuweisen; bei den Holzprodukten wird dahingegen eine werkseigene Produktionskontrol-

le als ausreichend erachtet.

Die Regelung der Holzschutzmittel (einschlielich der mittelspezifischen Anforderungen an
die geschitzten Produkte) in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen statt Normen be-
deutet allerdings eine Regelungsbeschrankung auf den sachlichen Zustandigkeitsbereich der
Bauaufsicht, namlich die Errichtung, Anderung, Instandhaltung, Nutzung und den Abbruch
baulicher Anlagen, und innerhalb dieses "Zustandigkeitsbereichs" auf den Schutz der 6ffentli-

4 Die Zusammenstellung enthalt nicht die fachgebietsiibergreifenden Normen fir die Planung, Bemessung und
Konstruktion (Lastannahmen, Brand-, Feuchte-, Schall- und Warmeschutz) und ebenso keine Prifnormen; zu
den fehlenden fachgebietsbezogenen Normen siehe Abschn. 2.2.1, Abs. 3.
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chen Sicherheit (oder Ordnung), insbesondere von Leben, Gesundheit oder den nattirlichen

Lebensgrundlagen. Diese Einschrédnkungen sind fir die deutschen Regelungen zum Holz-

schutz von mehrfacher Bedeutung:

a) AuBerhalb dieses Zustandigkeitsbereichs gibt es keine zwingenden, sondern nur freiwilli-
ge Produktregelungen (z.B. Holzschutzmittel mit dem RAL-Glitezeichen).

b) Innerhalb dieses Zustandigkeitsbereichs gibt es zwingende Produktregeln in Form der
Zulassungen bei den Mitteln zum vorbeugenden Schutz von Holz vor holzzerstérenden
Pilzen oder Insekten nur fur Bauprodukte und Bauteile fir tragende oder aussteifende
Zwecke, nicht aber fur nichttragende Zwecke (z.B. Verkleidungen von Flachen, Giebel-
verschalungen, Fenster, Aul3entlren). Fur den nichttragenden Bereich erfolgt die Pro-
duktregelung hinsichtlich des Holzschutzes freiwillig (z.B. in Form der Holzschutzmittel
mit RAL-Giitezeichen und in Form der Blaueschutzmittel nach VdL-Richtlinie). Mittel zum
vorbeugenden Schutz von Bauprodukten und Bauteilen aus Holzwerkstoffen, Mittel zur
Bekampfung eines Befalls von Bauteilen aus Holz und Mittel zur Verhinderung des
Durchwachsens von Hausschwamm durch Mauerwerk (Schwammsperrmittel) sind da-
hingegen sowohl im tragenden als auch im nichttragenden Bereich zulassungspflichtig.

c) Im Zulassungsverfahren ist die Wirksamkeit der Mittel nur im Hinblick auf das bauauf-
sichtliche Schutzziel "Ausreichende Standsicherheit der Bauteile auf Dauer" nachzuwei-
sen, nicht aber fur dartiber hinausgehende Anforderungen, z.B. einer auch ansonsten
mangelfreien Werterhaltung des Bauteils bis hin zu asthetischen Ansprichen.

d) Im Zulassungsverfahren ist aufgrund des bauaufsichtlichen Schutzziels tber die Wirk-
samkeit hinaus auch die gesundheitliche Unbedenklichkeit und die Umweltvertraglichkeit
der zulassungsgemal geschiitzten und verwendeten Holzprodukte und Holzwerkstoffe
nachzuweisen, bei den in der Regel auf der Baustelle eingebrachten Bekampfungsmitteln
und Schwammsperrmitteln auch die der Mittel beim Einbringen. Aus diesen Aspekten
kénnen sich Einschrédnkungen der Anwendung und des Anwendungsbereichs ggf. fur die
Mittel selbst, immer aber fur die damit geschitzten Produkte und Bauteile ergeben, die
uber die nur wirksamkeitsorientierten Anwendungsbereiche von DIN 68 800-2 (Holzwerk-
stoffe) bzw. 68 800-3 (Holz) hinausgehen.

e) Der Nichteinbezug des Bereichs der geschiitzten Bauprodukte und Bauteile aus Holz fur
nichttragende (und nichtaussteifende) Zwecke in die bauaufsichtliche Regelungspflicht
eroffnet eine Bewertungslucke, die nach bauaufsichtlichem Schutzbegriff hinsichtlich der
Wirksamkeit hinnehmbar ist, es aber hinsichtlich des Gesundheits- und Umweltschutzes
(naturliche Lebensgrundlagen i.S.d. Bauordnungen) nicht sein durfte, da die freiwilligen
Regelungsinstrumente die Liicke entgegen urspringlichen Annahmen nicht vollig schlie-
Ren ("grauer Markt"). Der bauaufsichtliche Verzicht tberlasst die Problemlésung (Abwa-
gung zwischen Asthetik, Werterhaltung und gesundheitlichen/umweltbezogenen Ge-
sichtspunkten, Mittelwahl) in diesem Bereich also den Bauherren, den Planern und den
Ausfuhrenden.

f) Die gesundheitliche und umweltbezogene Bewertung im Rahmen des bauaufsichtlichen
Zulassungsverfahrens hat ihre Grenzen im sachlichen Zusténdigkeitsbereich der Bauauf-
sicht und innerhalb dessen im bauaufsichtlichen Schutzziel. Gefahrentatbestdnde z.B. bei
der Herstellung, beim Transport oder bei der Verarbeitung der Holzschutzmittel im Im-
pragnierbetrieb sowie Gefahren bei der Entsorgung geschutzter Holzbauteile fallen in an-
dere Schutzbereiche z.B. in die des Immissionsschutzrechts, des Arbeitsschutzrechts,
des Gefahrstoffrechts und des Abfallrechts. Verbote und Gebote aus diesen Rechtsbe-
reichen wirken unmittelbar (z.B. gegenuber dem Impragnierbetrieb), vermeintliche Rege-
lungsliicken dort dirfen aber nicht selbstregelnd im bauaufsichtlichen Zulassungsverfah-
ren geschlossen werden.

Der Regelungsbereich Planung und Ausfuhrung des Holzschutzes ist unabhangig von ir-
gendwelchen gesetzlichen Beschrénkungen (z.B. bauaufsichtlichen) in Normen geregelt. Sie

6
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regeln den Holzschutz fur alle Arten von Bauwerken des Hochbaus und deren Teile, in dem
sie grundsatzliche Planungs- und Ausfuhrungsregeln fur die dauerhafte Funktionstichtigkeit
von Holzkonstruktionen vorgeben (DIN 1052, DIN 68 800-2) und darauf aufbauend auch die
baulichen Kriterien fir die erforderlichen Schutzmafl3nahmen benennen (DIN 68 800-3 und
DIN 68 800-2), beginnend mit der "Gefahrdungsklasse 0" (kein chemischer Holzschutz erfor-
derlich). Die Normen regeln darlber hinaus die bei der Planung zu beachtenden Maf3nahmen
im Detail (DIN 68 800-2 bauliche Mafinahmen fir die Gefdhrdungsklasse 0, DIN 68 800-3 in
Verbindung mit DIN 68 800-1 fir den vorbeugenden chemischen Schutz von Holz, DIN
68 800-4 Bekdmpfungsmalnahmen, DIN 68 800-5 in Verbindung mit DIN 68 800-1 vorbeu-
gender chemischer Schutz von Holzwerkstoffen). Als bauaufsichtliche Technische Baube-
stimmungen zwingend einzuhalten sind davon allerdings nur die Normen DIN 1052, DIN
68 800-2 und DIN 68 800-3 und deren Bezugsnormen (von DIN 68 800-3 allerdings nur die
Vorgaben fir tragende oder aussteifenden Bauteile, DIN 68 800-4 nur als Bezugsnorm in den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fir die Bekampfungsmittel). Entsprechend gibt
Tabelle 1 nur diese Normen wieder und ist insofern unvollstandig.

2.2.2 Européischer Regelungsstand

Das Endziel der Normung in der europdaischen Organisation der nationalen Normungsorgani-
sationen CEN ist die Erarbeitung von (europaischen) Normen in den Regelungsbereichen
Bauprodukte, Prufverfahren sowie Planung, Bemessung und Konstruktion, um damit zumin-
dest ein Teil der unterschiedlichen nationalen Systeme von aufeinander aufbauenden, mitein-
ander abgestimmten Regelungen durch ein einheitliches europdisches System zu ersetzen.
Davon sind im Holzbau die in der Tabelle 2° aufgefiihrten Normen in Bearbeitung oder schon
fertiggestellt, speziell fiir den (chemischen) Holzschutz die in Tabelle 36 genannten.

Bei diesen Normen flir den Holzschutz handelt es sich nicht um von der Europadischen Kom-
mission mandatierte und somit national ggf. zwingend zu Gbernehmende Normen, auf einige
davon soll jedoch in den mandatierten Produktnormen Bezug genommen werden, so dass sie
bei Annahme dieser Produktnormen durch die Europaische Kommission indirekt geltend wiir-
den (z.B. in der in Bearbeitung befindlichen Norm fir geschitztes Voll- und Brettschichtholz).
Die Mitgliedstaaten der EU missen sich deshalb sehr bald der Frage widmen, ob und wie ihre
nationalen Regelungen fir die Planung und Ausfihrung geandert werden missen - in
Deutschland also die Normenreihe DIN 68 800 -, um solche Produkte fur Bauvorhaben in den
Mitgliedstaaten und somit auch in Deutschland "verwendbar zu machen", wenn auch nicht
zwingend in allen Mitgliedstaaten in gleicher Art (die Festlegung des Schutzniveaus der Bau-
werke bleibt bis auf Weiteres souverane Entscheidung jedes einzelnen Staates). Zur Beant-
wortung dieser Frage werden einige Probleme zu Iésen sein, von denen nachfolgend nur die
gravierendsten benannt werden.

3 Problemfelder

3.1 Anwendungsbereiche ohne chemischen Holzschutz

Die Festlegung des Schutzniveaus fur die Bauwerke ist eine souveréne Entscheidung der
einzelnen Mitgliedstaaten, wenn auch deren Angleichung (auf hohem Niveau, wie europapoli-
tisch postuliert?) langfristig sinnvoll sein mag. Die eigenstandige Definition einer Geféahr-
dungsklasse 0 bleibt deshalb von der europdischer Normung unberthrt. Es ist ohne Bedeu-
tung, dass die bisherigen européischen Normen zum Holzschutz, insbesondere EN 335, eine
solche Klasse nicht vorsehen. Es ware aber auch ohne Bedeutung, wenn eine evtl. kiinftige

S In Tabelle 2 nicht aufgefiuhrt sind die fachgebietsubergreifenden Normen fir die Planung, Bemessung und Kon-
struktion und nicht die Prifnormen.

6 In Tabelle 3 sind nur die auch in deutscher Sprache vorliegenden Normen genannt, wovon nahezu alle z.Z.
Uiberarbeitet werden und weitere neue Normen in Bearbeitung sind; die zahlreichen Priifnormen sind nicht aufge-
listet.
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europaische Norm eine andere Definition der Gefahrdungsklasse 0 vornehmen wirde, well
eine solche Norm nicht zwingend zu Ubernehmen wére (sie fiele nicht in den Geltungsbereich
der Bauproduktenrichtlinie).

Binnenmarktpolitisch problematisch wére es jedoch, wenn fir die Anwendungsbereiche der
Gefahrdungsklasse 0 die Verwendung von geschiitzten Holzprodukten und Holzwerkstoffen
verboten wurde, was allerdings in Deutschland z.Z. auch nicht der Fall ist (Ausnahme: Ver-
wendungsverbot von Holzwerkstoffen der Klasse 100 G in Bereichen, in denen Holzwerkstof-
fe der Klasse 20 oder 100 ausreichend sind).

3.2 Gesundheitliche Unbedenklichkeit und Umweltvertraglichkeit

Die derzeitigen europaischen Normen fir den Holzschutz regeln nur den Aspekt der Wirk-
samkeit der Mittel bzw. des damit ausgeriisteten Holzprodukts oder Holzwerkstoffs; die
gleichwertigen Aspekte des Gesundheits- und Umweltschutzes bleiben bislang unberticksich-
tigt. Holzprodukte und Holzwerkstoffe mit chemischen Holzschutz ohne eine Bewertung ihrer
gesundheitlichen Unbedenklichkeit und Umweltvertraglichkeit dirfen in Deutschland in bauli-
chen Anlagen nicht verwendet werden (siehe Abschnitt 2.2.1).

Nach der Bauproduktenrichtlinie (siehe Abschnitt 1) missen Bauprodukte solche Eigenschaf-
ten haben, dass die Bauwerke, fir die sie durch Einbau, Zusammenfiigen, Anbringen oder
Installieren verwendet werden sollen, bei ordnungsgemafer Planung und Bauausfihrung
unter Berlcksichtigung der Wirtschaftlichkeit gebrauchstauglich sind und bestimmte sog. we-
sentliche Anforderungen erflllen, u.a. auch die Anforderung Hygiene, Gesundheit und Um-
weltschutz. Das aber ist bei den Holzschutzmitteln und den damit ausgertsteten Produkten
nach dem derzeitigen europaischen Normungsstand offenkundig nicht der Fall. Da es européa-
ische harmonisierte Bewertungsregeln fir diese Aspekte z.Z. nicht gibt, behilft sich die Euro-
paische Kommission mit etwa folgendem Hinweis in den Normen: "Hinsichtlich gefahrdender
Substanzen kann es weitere Anforderungen an das Produkt geben (z.B. umgesetzte européi-
sche Rechtsvorschriften und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften); um die Be-
stimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erflillen, ist es notwendig, die besagten Anforde-
rungen ebenfalls einzuhalten". Fiur den bauaufsichtlichen Zustandigkeitsbereich (siehe
Abschn. 2.2.1, Abs. 2) werden solche "Vorschriften" im Zulassungsverfahren konkretisiert;
das aber ist auch sinnvoll, weil die gesundheitliche und (eingeschrankt) umweltbezogene Be-
wertung der Holzschutzmittel wesentlich mitbestimmend fir den Anwendungsbereich der da-
mit ausgeristeten Holzprodukte und Holzwerkstoffe ist. Wirde dabei allerdings der Bereich
der nichttragenden (nichtaussteifenden) Verwendungen weiterhin von der Zulassungspflicht
ausgeschlossen bleiben, kdme das einer Legalisierung des schon bisher zu beklagenden
"grauen Marktes" gleich (siehe Abschnitt 2.2.1, Abs. 2, Punkt €)).

Dass das Problem der gesundheitlichen und umweltbezogenen Bewertung von Holzschutz-
mitteln nicht auBer Acht gelassen werden darf und auch nicht normativ l6sbar ist, zeigt auch
die Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates (der EU) vom 16. Februar 1998
uber das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten’. Diese Richtlinie sieht nationale Zulassun-
gen (mit gegenseitiger Anerkennung) auch fir das Inverkehrbringen von Holzschutzmitteln
vor (weit Uber die bisherige bauaufsichtliche Zulassungspflicht hinaus) mit dem vorrangigen
Ziel, den Menschen und die Umwelt vor schadliche Einwirkungen und Risiken biozid-
wirksamer Stoffe und Zubereitungen zu schiitzen (fur die Holzschutzmittel spatestens ab
2010). In Deutschland wird dariiber hinaus iiber MaRnahmen diskutiert, schon in der Uber-
gangszeit bis zur vollen Wirksamkeit dieser Richtlinie den "grauen Markt" zu erfassen — eine
Mdglichkeit, die die europaische Biozidproduktenrichtlinie ausdricklich vorsieht. Es scheint
deshalb sinnarm, noch vorher Holzprodukte und Holzwerkstoffe mit (hinsichtlich der Gesund-

7 Umgesetzt in deutsches Recht durch Biozidgesetz des Bundes (in Kraft getreten am 28. Juni 2002) und Anpas-
sung des Chemikaliengesetzes.
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heit und des Umweltweltschutzes ungepriften) Holzschutzmitteln mit CE-Kennzeichnung In-
verkehr bringen zu wollen (siehe auch Abschnitt 3.3).

3.3 Holzschutzmittel mit CE-Kennzeichnung

Zur Zeit gibt es keine Produktnormen fir Holzschutzmittel, die zur CE-Kennzeichnung und
somit zur zwingenden Ubernahme durch die Mitgliedstaaten fiihren. Nach allgemeinem Ver-
standnis ware dies im Hinblick auf die europaische Biozidproduktenrichtlinie auch mehr als
verwunderlich. Diese Richtlinie geht auch nicht den Weg Uber harmonisierte Normen oder
europdische technische Zulassungen und CE-Kenzeichnung (siehe Abschnitt 1), sondern
Uber nationale Zulassungen fir jedes einzelne Mittel (mit gegenseitiger Anerkennung). Erst
nach einer hinlanglichen Praxis mit nationalen Zulassungen nach europdischer Biozidproduk-
tenrichtlinie kénnte Uber eine Kombination beider Instrumente nachgedacht werden (siehe
auch Abschnitt 3.2).

3.4 Verkniipfung der europaischen Holzschutznormen mit DIN 68 800

Eine Verknupfung (Anpassung) der deutschen Planungs- und Ausfihrungsnormen fir den
Holschutz (siehe Abschnitt 2.2.1, Abs. 3) an die europaischen betrifft z.Z. nur DIN 68 800-3.
Eine ersatzlose Zurtickziehung dieser Norm zu Gunsten der européischen (EN 335 Teile 1 bis
3, EN 350 Teile 1 und 2 sowie EN 460, siehe Tabelle 3) ist nicht moglich, weil die européi-
schen Normen nur Teile von DIN 68 800-3 regeln. Somit kann nur ein Teil der Regelungen
von DIN 68 800-3 durch Verweis auf die europaischen Normen entfallen, alle anderen Rege-
lungen wéaren aber anzupassen. Eine solche Anpassung dirfte keine grundsatzlichen sachli-
chen Probleme bereiten, trotz der unterschiedlichen Betrachtungsweisen bei der deutschen
und europdischen Holzschutznormung. Wéahrend in Deutschland das Bauteil im Bauwerk und
seine bauliche Situation der Ausgangspunkt der Betrachtung ist, ist es europdisch das ge-
schitzte Holzprodukt, charakterisiert durch bestimmte Schutzspezifika. Entsprechend dieser
europdaischen Betrachtungsweise endet der europaische Normungsweg denn auch beim ge-
schutzten Holzprodukt ohne eine Zuordnung seiner Schutzcharakteristika (z.B. Gefahrdungs-
klasse, Eindringtiefeklasse) zu konkreten baulichen Situationen. Auch aus der Sicht des euro-
paischen Binnenmarktes fur Bauprodukte muss es deshalb Kernziel einer Uberarbeitung von
DIN 68 800-3 sein, diese baulichen Zuordnungen vorzunehmen, um gemafR EN 599 gekenn-
zeichnete Holzprodukte in Deutschland fur Planer und Ausfuhrende — mdéglichst zweifelsfrei —
verwendbar zu machen (siehe aber auch Abschnitt 3.2).

3.5 Harmonisierung der Priifverfahren

Die Vereinbarung europaeinheitlicher Prufverfahren um Produkteigenschaften vergleichbar
deklarieren zu kénnen, ist aus Sicht des Autors das gréf3te Verdienst der europaischen Nor-
mung bislang. Dies gilt in besonderem MalRe auch fir die genormten Prufverfahren zur Be-
stimmung der Wirksamkeit der Holzschutzmittel gegen holzzerstérende Pilze und Insekten.
Da die Prufergebnisse aber nicht (wie z.B. im deutschen Zulassungsverfahren) durch Sach-
verstandige bewertet werden, sondern auch das Bewertungsverfahren genormt und damit
automatisiert ist (EN 599 Teile 1 und 2), ergibt sich zwangslaufig der Wegfall der Ergebnisab-
wagung (Problem: Mittelmaximierung versus Gesundheitsschutz ?) und die Frage nach der
Allgemeingultigkeit und Vollstandigkeit der genormten Bewertungs- und Prifverfahren fir jeg-
liche Art von Holzschutzmitteln (?). Im deutschen bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren wer-
den die Wirksamkeitsnachweise deshalb zwar - soweit fur Deutschland erforderlich (z.B. keine
Termitenprifung) — in der Regel gemald den europaischen Prifnormen gefuhrt, erforderli-
chenfalls aber auch durch punktuell andere oder zusatzliche Prifungen modifiziert.
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4 Ausblick

Die nationalen Normungsorganisationen innerhalb CEN haben vor Jahren vereinbart, die nati-
onale Normungsarbeit zu Themen, mit denen bei CEN begonnen wurde, ruhen zu lassen. Da
sich die europaische Normung zum Holzschutz bisher auf den vorbeugenden Holzschutz kon-
zentriert, bleibt die Normung der Planung und Ausfuhrung des baulichen Holzschutzes (in
Deutschland DIN 68 800-2) und der Bekampfungsmaf3inahmen (in Deutschland DIN 68 800-4)
von diesem Stillhalteabkommen unberiihrt. Die Uberarbeitung beider Normen scheint dringlich
geboten. Hinsichtlich des vorbeugenden Holzschutzes gilt zwar noch die derzeitige DIN
68 800-3, mit ihrer Anpassung an die europdischen Normen sollte aber bald begonnen wer-
den, weil nach européischer Holzschutznorm charakterisierte, geschutzte Holzprodukte mit
CE-Kennzeichnung zumindest mittelfristig zu erwarten sind (siehe insbesondere Abschnitt
3.2). Auch der deutsche bauaufsichtliche Zulassungsbereich fiir Holzschutzmittel wird diesen
Entwicklungen anzupassen sein.

Die europaische Harmonisierung der technischen Regeln fir das Bauwesen ist ein wesentli-
ches Element des europaischen Binnenmarktes. Es liegt aber auf der Hand, dass diese Har-
monisierung bei der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der technischen Regeln und Vorgehens-
weisen in den europaischen Staaten im ersten Schritt nicht problemlos bewaltigt werden kann.
Aber auch diese Probleme sind Idsbar, wenn man bereit ist, sie zu erkennen.

Tabelle 1: Deutsche Normen fiir den Holzbau (Stand Juni 2003)

o Bemessung und Ausfiihrung

DIN  1052-1 Holzbauwerke — Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung

DIN  1052-2 Holzbauwerke — Teil 2: Mechanische Verbindungen

DIN 1052-3 Holzbauwerke — Teil 3: Holzh&user in Tafelbauart,
Berechnung und Ausfiihrung

DIN 1074 Holzbricken

DIN 68 800-2 Holzschutz — Teil 2: Vorbeugende bauliche Maf3nah-
men im Hochbau

DIN 68 800-3 Holzschutz — Teil 3: Vorbeugender chemischer Holz-
schutz

DIN 68 800-4 Holzschutz — Teil 4. Bekampfungsmalnahmen gegen

holzzerstorende Pilze und Insekten
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o Bauprodukte

DIN  1052-1 bis -3 Holzbauwerke — Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung
Holzbauwerke — Teil 2: Mechanische Verbindungen
Holzbauwerke — Teil 3: Holzh&user in Tafelbauart,
Berechnung und Ausfiihrung
Bauprodukte:
Vollholz mit oder ohne Keilzinkenstol3,
Brettschichtholz,
tragende Holzbauteile und geleimte tragende Holz-
bauteile, mechanische Holzverbindungsmittel,
Phenolplastharz oder Aminoplastharz fur tragende
Holzbauteile

DIN 68 705-3 Sperrholz — Teil 3: Bau-Furniersperrholz

DIN 68 705-4 Sperrholz — Teil 4: Bau-Stabsperrholz, Bau-
Stabchensperrholz

DIN 68 705-5 Sperrholz — Teil 5: Bau-Furniersperrholz aus Buche

DIN 68 754-1 Harte und mittelharte Holzfaserplatten fur das
Bauwesen

DIN 68763 Flachpressplatten fir das Bauwesen

DIN 68 764-1 Spanplatten — Teil 1: Strangpressplatten fur das
Bauwesen

DIN 68 764-2 Spanplatten — Teil 2: Beplankte Strangpressplatten
fur die Tafelbauart

DIN 18180 Gipskartonplatten

DIN 4026 Rammpfahle aus Holz ohne StoRfugenverbindungen

Tabelle 2: Europiaische Normen fiir den Holzbau (Stand Juni 2003)
o Bemessung und Ausfiihrung

DINV ENV  1995-1-1 Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von
Holzbauwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln,
Bemessungsregeln fir den Hochbau

DINV ENV  1995-1-2 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten —
Teil 1-2: Allgemeine Regeln, Tragwerksbemessung fur den

Brandfall

DINV ENV  1995-2 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten —
Teil 2: Briicken

o Produktnormen mit Mandat

DIN EN 520 Gipsplatten — Definition, Anforderungen und Prifverfahren

DIN EN 13986 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen — Eigen-
schaften, Bewertung der Konformitat und Kennzeichnung

E DIN EN 14080 Holzbauwerke — Brettschichtholz — Anforderungen

E DIN EN 14081-1 Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fur

tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

E DIN EN 14081-2 Teil 2: Maschinelle Sortierung, Zusatzliche Anforderungen
an die Erstprifung
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E DIN EN 14081-3 Teil 3: Maschinelle Sortierung, Zusatzliche Anforderungen
an die werkseigene Produktionskontrolle

E DIN EN 14081-4 Teil 4: Maschinelle Sortierung, Grading machine settings for
machine controlled system

E DIN EN 14229 Holzmaste fur Freileitungen — Anforderungen

E DIN EN 14250 Holzbauwerke — Produktanforderungen an vorgefertigte
Fachwerktrager mit Nagelplatten

E DIN EN 14279 Furnierschichtholz (LVL) — Spezifikationen, Definitionen,
Klassifizierung und Anforderungen

E DIN EN 14374 Furnierschichtholz fur tragende Zwecke — Anforderungen

E DIN EN 14544 Holzbauwerke — Festigkeitssortiertes Rundholz fir tragende
Zwecke - Anforderungen

E DIN EN 14545 Holzbauwerke — Verbindungselemente — Anforderungen

E DIN EN 14592 Holzbauwerke — Stiftfdrmige Verbindungsmittel — Anforderungen

Tabelle 2: Fortsetzung

prEN 124.062-1 Holzbauwerke — Vorgefertigte Wand-, Decken- und
Dachelemente — Teil 1: Anforderungen

prEN 124.062-2 Teil 2: Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen
an die Herstellung

prEN 124fj Keilzinkenverbindungen in Bauholz — Leistungsanforderungen
und Mindestanforderungen an die Herstellung

working draft Structural timber and glued laminated timber preservativetreated

against biological attacks or fire
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Tabelle 3: Europaische Normen fiir den Holzschutz in deutscher
Sprachfassung

Planung, Ausfiihrung

DIN EN 335: Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten; Definition der
Gefahrdungsklassen fur einen biologischen Befall;
Teil 1: Allgemeines (Ausg. 1992-09)
Teil 2: Anwendung bei Vollholz (Ausg. 1992-10)
Teil 3: Anwendung bei Holzwerkstoffen (Ausg. 1995-09)
DIN EN 350: Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten;

Nattrliche Dauerhaftigkeit von Vollholz;
Teil 1: Grundsatze fiur die Prufung und Klassifikation

der naturlichen Dauerhaftigkeit von Holz  (Ausg. 1994-10)
Teil 2: Trankbarkeit von ausgewahlten Holzarten

von besonderer Bedeutung fir Europa (Ausg. 1994-10)

DIN EN 460: Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten,
Nattrliche Dauerhaftigkeit von Vollholz;
Leitfaden fur die Anforderungen an die Dauer-
haftigkeit von Holz fir die Anwendung in den
Gefahrdungsklassen (Ausg. 1994-10)

Produkt

DIN EN 351: Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten;
Mit Holzschutzmitteln behandeltes Vollholz;
Teil 1: Klassifizierung der Schutzmitteleindringung
und -aufnahme (Ausg. 1995-08)
Teil 2: Leitfaden zur Probenentnahme fir die
Untersuchung des mit Holzschutzmitteln
behandelten Holzes (Ausg. 1995-08)

DIN EN 599: Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten;
Anforderungen an Holzschutzmittel, wie sie durch
die biologische Prifung ermittelt werden;
Teil 1. Spezifikationen entsprechend der Geféahr-
dungsklasse (Ausg. 1997-01)
Teil 2: Klassifikation und Kennzeichnung (Ausg. 1995-08)

Priifnormen

Zur Zeit etwa 20 Normen bzw. Normteile.
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