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Einführung
Nationale Ressource Laubholz

 
 

 

 

 

Verfügbare Produkte
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Das Potential von Laubholz

Festigkeiten 
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Normsituation
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Einsatzgebiete – Tragfähigkeiten und Beispiele 

Beanspruchung auf Biegung 

 

        

   
 

 

Laubholz-
lamellen

Laubholz-
lamellen

Nadelholz-
lamellen Hybridträger

Laubholz-
lamellen

Homogener 
Träger
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Beanspruchung auf Schub

 
 

 

GL24h  
(Standardprodukt Nadelholz) 

GL36h 
(hochwertiges Nadelholz) 

GL48h 
(Laubholz) 

Potential 
GL24h  GL48h 

 
200/475 mm 

 
200/390 mm 

 
200/335 mm 

 30 % 
Materialeinsparung 

 
200/475 mm 

 
135/475 mm 

 
100/475 mm 

50 % 
Materialeinsparung 
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Beanspruchung auf Querdruck

f

 

GL24h  
(Standardprodukt Nadelholz) 

GL36h 
(hochwertiges Nadelholz) 

GL48h 
(Laubholz) 

Potential 
GL24h  GL48h 

 
A = 16´000 mm  

 
A = 13´300 mm  

 
A = 6´700 mm  

 60 % 
Materialeinsparung 

 
 

 LaubholzNadelholz
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Beanspruchung auf Querzug

 

 
 

Realisierung von Anschlüssen

 

 

 
 
 

 

  

Satteldachträger

Satteldachträger mit gekrümmten Untergurt

Gekrümmter Träger

Querzugbereich/
Laubholzeinsatz
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Einblick in aktuelle Forschung

 

 
 

Lamellendicke
2.4 mm

Lamellendicke
10 mm

Lamellendicke
20 mm

Lamellendicke
33 mm
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Zusammenfassung und Ausblick
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